
AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře

  Laboratoře Mníšek pod Brdy
areál ÚVR Pražská 600, 252 10, Mníšek pod Brdy
Ved. laboratoří - tel.: 603 570 960

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 474/20
                                     Nahrazuje protokol o zkouškách č. 469/20 List č. 1/3

Objednatel: Removal s.r.o. Removal s.r.o.
Odp. osoba: Balvín Petr Klecany 684
Název akce: Celoroční objednávka 2020 Klecany
Číslo akce: 806196023000 250 67
Lokalita: Prior Modřany CZ
Stanovil: Horčička, Ing. (pracovník laboratoře)

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, v jakém byl změřen.

Čís. vzorku Označení vzorku   Typ vzorku Datum
Místo stanovení měření

51408/20 1 stavební materiál 21.8.2020
5. NP - strojovna VZT - těsnění přírub regulační
řady

51409/20 2 stavební materiál 21.8.2020
5. NP - strojovna VZT - těsnění přírub regulační
řady

51410/20 3 stavební materiál 21.8.2020
4. NP - dv. č. 335 - vnitřní deska obvodového
pláště

51411/20 4 stavební materiál 21.8.2020
4. NP - chodba - podhledová deska

51412/20 5 stavební materiál 21.8.2020
4. NP - dv. č. 302 - nástřik - nosná betonová žebra

51413/20 6 stavební materiál 21.8.2020
4. NP - dv. č. 302 - nástřik - nosný sloup

51414/20 7 stavební materiál 21.8.2020
panel vnějšího obvodového pláště - deska u zdi
budovy

51415/20 8 stavební materiál 21.8.2020
panel vnějšího obvodového pláště - deska dále od
zdi budovy

51416/20 9 stavební materiál 21.8.2020
panel vnějšího obvodového pláště - prostřední
deska



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M474/20

List č. 2/3
Čís. vzorku Označení vzorku   Typ vzorku Datum

Místo stanovení měření
51417/20 10 stavební materiál 21.8.2020

suterén S.03-S.09 - výměníková stanice tepla -
těsnění příruby

51419/20 12 stavební materiál 21.8.2020
4. NP - dv. č. 302 - krycí deska servisních otvorů

51420/20 13 stavební materiál 21.8.2020
Jižní strana fasády obvodového pláště - deska pod
sklem

Čís. vzorku Označení vzorku Výskyt azbestu
Místo stanovení

51408/20 1 ANO
5. NP - strojovna VZT - těsnění přírub regulační řady

51409/20 2 ANO
5. NP - strojovna VZT - těsnění přírub regulační řady

51410/20 3 ANO
4. NP - dv. č. 335 - vnitřní deska obvodového pláště

51411/20 4 ANO
4. NP - chodba - podhledová deska

51412/20 5 ANO
4. NP - dv. č. 302 - nástřik - nosná betonová žebra

51413/20 6 ANO
4. NP - dv. č. 302 - nástřik - nosný sloup

51414/20 7 ANO
panel vnějšího obvodového pláště - deska u zdi budovy

51415/20 8 ANO
panel vnějšího obvodového pláště - deska dále od zdi budovy

51416/20 9 NE
panel vnějšího obvodového pláště - prostřední deska

51417/20 10 ANO
suterén S.03-S.09 - výměníková stanice tepla - těsnění
příruby

51419/20 12 ANO
4. NP - dv. č. 302 - krycí deska servisních otvorů

51420/20 13 ANO
Jižní strana fasády obvodového pláště - deska pod sklem



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M474/20

List č. 3/3

Použité metody:
SOP Norma Metoda A/N

SOP 21.11.3 Návod k přístroji firmy Thermo Orientační terénní stanovení přítomnosti A
terénní stanovení Scientific azbestu metodou blízké infračervené

spektrometrie (NIR).

A - akreditovaná metoda
N - neakreditovaná metoda

 

Za laboratoře schválil : Ing. Stanislava Hlaváčková
pracovník odpovědný

za výstup výsledků laboratoře

V Mníšku pod Brdy dne : 28.08.2020

-----------------------------------------------------KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU-----------------------------------------------


